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客户名称： 四会市卡索建材有限公司     

客户地址： 中国广东省四会市龙甫镇惠源大道 9 号     

样品名称 : 玻璃石

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的

责任。
*************

SGS 参考号 : GZMR250300696701_CN

收样日期 : 2025-03-13

测试周期 : 2025-03-13 ~ 2025-03-24

测试结果 : 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责）

通标标准技术服务有限公司厦门分公司

授权签名

洪友延 授权签字人
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结果总结：

序号 测试项目 测试方法 结果

1 成分分析
FTIR、PGC-MS、EDX、

XRD 和 TGA
详见结果

  



 

检测报告
编号   ： XMIN2503000457CM01_CN
日期   : 2025-03-24
页码   :  3 of 6

测试项目：成分分析

样品描述：人造石

测试方法：

     傅立叶变换红外光谱仪 (FTIR)

     裂解气相色谱-质谱仪 (PGC-MS)

     能量色散 X 射线荧光光谱仪 (EDX)

      热重分析仪 (TGA)

      X 射线衍射仪 (XRD)

测试结果：

编号 成分 含量， Wt%

1 不饱和聚酯(UP) 14

3 玻璃 86

备注：

1. Wt%-质量百分比。

2. 未发现石英(结晶二氧化硅)特征峰。

3. 定量数据仅供参考。
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图 1: 原样的 FTIR 谱图
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图 2: 灼烧残余的 FTIR 谱图
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测试照片：

原样-样品 A

备注：以上检测项目/方法由分包方执行。

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。

********报告结束********
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